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Holzmdhbel und Tiiren, Accessoires

Kiichenarbeitsplatten,
Mobeloberflachen

BEANSPRUCHUNG
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stark, z. B. Ess- &
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normal

normal
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FUSSBODENWACHS
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IRBEITSPLATTEN
‘} —. . [

EIGENSCHAFTEN

Wohnraumlasur
Wohngesunde Holzlasur auf Basis von
Bienenwachs und Leindl.

Hartwachsal )
Hoch bestandige, seidenmatte OlI-
Wachsbehandlung fiir strapazierfahige Holzflachen.

Universal Hartholzol )
Impragniert und hartet von innen. Olbehandlung
fiir nattirliche Holzflachen.

Holzol farblos

Losemittelfrei und auf Basis natiirlicher 0I-
komponenten hergestellt. Pflege, Schutz und
Farbtonauffrischung fiir alle Holzflachen.

Bienenwachshalsam
Natiirliche Wachsemulsion zur Holzveredelung und
Pflege, seidenglanzend.

FuBbodenwachs

Natiirliches, leicht honigtonendes, seidenglanzendes
Pflegewachs. Auf Basis natiirlicher Ole und Wachse
ohne synthetische Bindemittel hergestellt.

Arbeitsplattendl

Lebensmittelechte, natiirliche, atmungsaktive
Impréagnierung gegen Feuchtigkeit und Flecken.
Bietet eine sehr gute Fleckenbestandigkeit gegen
Kaffee, Rotwein und Fruchtsaft.

STEINZEUG

HOLZ
KORK

O 0 O

UNGLASIERTE
FLIESEN

TERRAKOTTA-FLIE-

SEN

0SB-PLATTEN

UNBESCHICHTETES

LINOLEUM

WERKZEUG ANSTRICHAUFBAU

Weicher Lasurenpinsel,
Lasurenroller,
Spriithgerat

Sprl‘lh_zerile
geeignet Wohnraumlasur

Flachenstreicher,
Versiegelungsbiirste,
Baumwolltuch

weicher Lasurpinsel, ! Universal
Lasurroller, \ Hartholzol
Baumwolltuch >, ‘

weicher Lasurpinsel,
Lasurroller,
Baumwolltuch

Lasurenpinsel,
fusselfreies
Baumwolltuch

Stark beanspruchte Oberflachen mit
HORNBACH Hartél oder Hartwachsdl
vorbehandeln.

Q FuBbodenwachs

Stark beanspruchte Oberflachen mit
HORNBACH Hartél oder Hartwachsdl
vorbehandeln.

Fusselfreies
Baumwolltuch

Pinsel,
Lappen

@ Arbeitsplattendl
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normal

stark, z. B. auf
Treppen, Fluren,
Holzhdden

normal

FuBbdden

normal

stark, z. B. auf
AT Treppen, Fluren,
Holzbdden
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normal

normal

Wand- und Deckenverkleidungen

EIGENSCHAFTEN

Wohnraumlasur
Wohngesunde Holzlasur auf Basis von
Bienenwachs und Leindl.

Hartwachsal )
Hoch bestandige, seidenmatte Ol-Wachs-
behandlung fiir strapazierfahige Holzflachen.

Holzél farblos

Losemittelfrei und auf Basis natiirlicher OI-
komponenten hergestellt. Pflege, Schutz und
Farbtonauffrischung fiir alle Holzflachen.

FuBbodenwachs

Natiirliches, leicht honigtdnendes, seidengldnzendes
Pflegewachs. Auf Basis natiirlicher Ole und Wachse
ohne synthetische Bindemittel hergestellt.

Parkettlack (glanzend /seidenmatt/matt)
1-Komponenten-Klarlack auf Wasserbasis. PU-verstarkt
und besonders strapazierfahig und belastbar.

Wohnraumlasur
Wohngesunde Holzlasur auf Basis von
Bienen wachs und Leindl.

Universal Hartholzdl )
Impragniert und hartet von innen. Olbehandlung
fiir matte, natiirliche Holzflachen.

Bienenwachshalsam
Natiirliche Wachsemulsion zur Holzveredelung
und Pflege, seidenglanzend.

HOLZ

O & & 0 & O o ©

STEINZEUG
KORK

UNGLASIERTE

FLIESEN

TERRAKOTTA-
FLIESEN

0SB-PLATTEN

UNBESCHICHTETES

LINOLEUM

WERKZEUG ANSTRICHAUFBAU

Wohnraumlasur

Weicher Lasurenpinsel,
Lasurenroller,
Spriithgerat

Spriihgerate
geeignet

Flachenstreicher,
Versiegelungsbiirste,
Baumwolltuch

weicher Lasurpinsel,
Lasurroller,
Baumwolltuch

Fusselfreies

Baumwolltuch Stark beanspruchte Oberfldchen mit

HORNBACH Hartél oder Hartwachsdl
vorbehandeln.

%) @ Parkettlack

Weicher Lasurenpinsel,
Lasurenroller,
Sprithgerat

Lackierpinsel,
Veriegelungsrolle

Spriihgerate
geeignet Wohnraumlasur

weicher Lasurpinsel,
Lasurroller,
Baumwolltuch

Universal
Hartholzol

@ Bienenwachsbalsam

Stark beanspruchte Oberflachen mit
HORNBACH Hartdl oder Hartwachsol
vorbehandeln.

Lasurenpinsel,
fusselfreies
Baumwolltuch




DIE RICHTIGE PFLEGE Mit HORNBACH Parkettlack farbig gestalten!

Im Innenbereich ist Holzschutz ebenso wichtig wie auBen. HORNBACH Parkettlack kann im HORNBACH  [Rusesssers
Zwar gibt es keine duBeren Umweltfaktoren, die das Holz an- Farbmischzentrum in vielen Farbtnen PRy
greifen, jedoch kinnen Luftfeuchtigkeit, Schmutz, Fliissigkei- gemischt werden. So erhalt der Parkettbo- g\;\/
ten und viele andere Faktoren das Holz stark strapazieren. den nicht nur Schutz, sondern auch einen 2

persénlichen und unverwechselbaren Look.

Beschichtungsempfehlung kleine Flachen

< 4m? ( z.B. Treppenstufen)

e 1. Anstrich: Abgetonten Parkettlack in Faserrichtung streichen.

e Nach der Trocknung 2 Anstriche Parkettlack farblos mit einer
Rolle aufbringen.

e Einen Zwischenschliff nach der Trocknung des 2. farblosen
Anstrichs vornehmen.

e Endlackierung mit Parkettlack farblos aufrollen.

Mobel und Holzvertafelungen
Durch eine Behandlung mit
Wachs oder Holzél wird das Holz
vor Schaden, z. B. Fleckenbildung
durch Fliissigkeiten geschiitzt.
Dabei bleibt die natiirliche Holz-
optik erhalten.

Bei stark beanspruchten Mdbeln

sollte ein Lack auf Wasserbasis
zum Einsatz kommen.

Beschichtungsempfehlung groBie Flachen > 4m?2

e 1. Anstrich: Abgeténte Wohnraumlasur (10% mit Wasser
verdiinnt) in Faserrichtung streichen.

e Nach der Trocknung 2 Anstriche Parkettlack farblos mit einer
Rolle aufbringen.

e Einen Zwischenschliff nach der Trocknung des 2. farblosen
Anstrichs vornehmen.

e Endlackierung mit Parkettlack farblos aufrollen.

Arbeitsplatten sind neben ho-
hen mechanischen Belastungen
durch Kiichenutensilien, wie zum
Beispiel Kochtdpfen, vor allem der

o R Bitte beachte die
Einwirkungen von Fliissigkeiten 2 Hinweise auf dem
ausgesetzt i | Produktetikett
Ein lebensmittelechtes Arbeitsplat- e und dem Techni-
tendl schiitzt die Arbeitsplatte. schen Merkblatt.

Begehbar nach

6 Stunden, voll
belastbar nach ca.

Bdden und Treppen sind sehr 1 Woche.

stark beanspruchte Flachen. Hier
ist ein besonderer Schutz not-
wendig. Je nach persénlichem Stil
gibt es mehrere Moglichkeiten.
Wachs, 01, Lasur oder Lack bieten
optimalen Schutz.

Tipps: Fiir groBe
Flachen

e |mmer nass-in-nass verarbeiten.

e Pinsel mit weichen Borsten verwenden.

e Nicht zu viel Lack auf einmal aufbringen.




1. GRUNDLAGEN

Holzfeuchte: Sollte nicht mehr als 15 % betragen.
Temperatur: Nicht unter +16 °C verarbeiten.

Trocknung: Mit 01 behandelte Flachen sind nach
7-10 Tagen voll belastbar.

Wachse & Lacke begehbar nach

24 Stunden, voll belastbar nach 1 Woche.

Lasuren sind nach 12 Stunden durch-
getrocknet.

2. VORBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett-,
staubfrei und saugféahig sein.

PorenschlieBende Altanstriche und
Wachse mit einem Universalverdiin-
ner restlos entfernen. Offenporige
Altanstriche sdubern. Oberflachen
wie auf dem Etikett beschrieben
vorschleifen. Den Holzstaub nach
dem Vorschleifen griindlich entfernen.

3. VORBEHANDLUNG

Je nach Untergrund und Endprodukt kann eine Vorbehand-
lung erforderlich sein. Beispielsweise sollten saugfahige
Flachen vor einer Wachshehandlung mit HORNBACH Hartol
oder Hartwachsdl behandelt werden. Bitte beachte die
Hinweise auf dem jeweiligen Produktetikett.

Tipp: Beginne beim Schleifen zuerst mit grobem Schleif-
papier (80er) und verwende dann stufenweise immer
feineres. Bei Mdbeln fiir den letzten Schleifgang 240er
und fiir Boden 120er Schleifpapier verwenden.

4. BESCHICHTUNG

Ole

Trage das gewiinschte O
unverdiinnt und gleichmaBig
auf. 5 Minuten einziehen lassen,
iiberschiissiges Ol mit einem Pad sorgfaltig verteilen, ggf.
mit einem Baumwolltuch abnehmen. Bei Bedarf nach 16-24
Stunden erneut Ol auftragen. Fiihlt sich die Oberflche
nach dem ersten Anstrich rau an, empfiehlt sich ein nasser
Zwischenschliff mit feinem Schleifpapier und etwas Ol.

Tipp: Die Saugfahigkeit der Holzarten ist unterschiedlich
stark. Buche und Kork sind z. B. sehr saugf'ahig. Diese
Untergriinde brauchen deshalb drei statt zwei Olanstriche.

Wachse

Wachs mit einem fusselfreien Baumwolltuch diinn auftra-
gen und sofort gleichmaBig verteilen. Nach Trocknung mit
einem Pad oder fusselfreien Baumwolltuch in Faserrich-
tung nachpolieren. Uberschiissiges Wachs abnehmen.

Tipp: Wachse wirken antistatisch und eigenen sich so
besonders fiir Hausstauballergiker !

Lack

Je nach Untergrund empfehlen wir 2-3 Anstriche und einen
Zwischenschliff nach Trocknung des 2. Anstrichs. Bitte be-
achte die Hinweise auf dem Produktetikett. Begehbar nach
6 Stunden, voll belastbar nach ca. 1 Woche.

Lasuren

Lasur diinn und gleichmaBig in Richtung der Holzmase-
rung auftragen. In der Regel geniigt 1 Anstrich. Bei sehr
saugfahigem Holz kann ein 2. Anstrich erforderlich sein.



HORNBACH hat eine breite Palette an
schonen Farbténen fiir Dein Projekt!

Nachfolgend eine beispielhafte
Auswahl moglicher Farbtone

Holzfarbtone

10.01.1

Trendfarben
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10.06.2

10.05.6

L

10.06.5

10.06.6
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Millionen Farbtdne 001044135112

— das HORNBACH-Farbmischsystem

i

T
967 04/93

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG - Schellenrain 9, CH-6210 Sursee - www.hornbach.cow#ll 41 9296262

Das HORNBACH-MIX-Logo zeigt, welche Produkte fiber
unseren Farbmischservice abmischbar sind.

¢ »
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1. Wunschton aussuchen:

Das HORNBACH Mischsystem enthalt tiber 1.000.000 Téne, abmischbar
in {iber 20 Produkten und zahlt damit zu den besten internationalen
Mischsystemen des Marktes.

2. Wunschfarbton mischen lassen:

An unserer Farbmischtheke findest Du
kompetente Ansprechpartner, die Dir bei
der Auswahl zur Seite stehen.

Du kannst zwischen vielen GebindegroBen
und verschiedenen Qualitaten wahlen.

3. Wunschton streichen:

Deine Wunschfarbe kénnen wir auch noch
nach Jahren farbtongenau nachmischen.

HORNBACH Baumarkt AG - Hornbachstrasse 11, 76879 Bornheim/Germany - www.hornw. ,TeF. +4!

' Wunschfarhtagl zu Hause aus_wiihlen' (g -
- Bequem online bestellen oder reservieren
- Nach Hause oder in den Markt liefern lassen = -

 Lieferzeit:
3-5 Arbeitstage
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