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Einleitung VEBE

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf eines Produktes der Condor Group.

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen mochten wir Sie auf den folgenden Seiten dartber informieren, wie

Condor-Group Nadelfilzbodenbelage sach- und fachgerecht verlegt werden kénnen.
Fiir Textilbelage mit Vinylriickseite verweisen wir auf die gesonderte, detaillierte Verlegeanleitung, die auf

www.condor-group.eu/downloads

jederzeit abrufbar ist.

Mit der Veroffentlichung dieser Verlegeanleitung fiir Condor-Group Nadelfilzbodenbeldge entfallen alle vor-

hergehenden Ausgaben.
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1. Vorbereitung VEBE

1.1 Materialkontrolle

Der Nadelfilzbelag ist vor der Verlegung auf eventuelle Herstellungsfehler (Farbunterschiede, Strukturfehler,
Abmessung) oder Transportschaden zu tiberpriifen. Als Folge von Verpackung, Lagerung und Transport kann
der Bodenbelag leicht eingedriickt sein. In der Regel erholen sich die Fasern rasch, so dass sich dieser Effekt

innerhalb weniger Stunden neutralisiert.

Lieferungen von Nadelfilzbodenbelagen der Condor Group erfolgen stets aus einer Produktionscharge, wo-
durch die Farbgleichheit gewahrleistet wird. Dennoch sind leichte Farbabweichungen nicht vollstandig aus-
zuschlieBen. Um ein gleichmaBiges Produktbild zu erhalten ist es erforderlich, dass innerhalb eines Raumes

die gleiche Charge mit steigenden Rollennummern verlegt werden.

Sollten Sie trotzdem einen maoglichen Fehler feststellen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit lhrem Liefe-
ranten auf, bevor Sie mit der Verarbeitung beginnen. Es konnen keine Reklamationen akzeptiert werden, die

vor der Verlegung bekannt waren.

1.2 Materiallagerung

Eine korrekte Lagerung des Bodens sorgt dafiir, dass die verlegetechnischen Produkteigenschaften erhalten
bleiben. Lagern Sie den Bodenbelag daher stets in kihlen, trockenen Raumen auf ebenem Untergrund. Es
wird ein Raumklima von mind. + 18°C und max. 65 % rel. Luftfeuchtigkeit empfohlen. Nadelflizbelage grund-

satzlich nicht in Heizungsraumen lagern.

1.3 Akklimatisierung

Vor der Verlegung ist es wichtig, den Nadelfilzbelag vollstandig an die Umgebungsbedingungen anzupassen.
Aus diesem Grund ist der Bodenbelag in dem Raum, in dem er eingebaut werden soll, auf dem Untergrund
auszulegen und bei einer Raumtemperatur von nicht unter + 18° C mindestens 24 Stunden zu akklimatisie-
ren. Die relative Luftfeuchtigkeit soll 65 % nicht Uberschreiten. Optimal ist die Lagerung des Bodenbelages,
wenn die klimatischen Verhaltnisse bei der Verarbeitiung denen der spateren Nutzung entsprechen. Glinstige
Luftfeuchtigkeitsverhaltnisse liegen zwischen 40 % und 60 %. Diese Bedingungen sind 3 Tage vor und min-

destens 7 Tage nach der Fertigstellung beizubehalten.
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2. Untergrinde / Prifungen / UnterlagenVE B E

2.1 Untergrund

Nadelfilzbodenbeldge der Condor Gruppe kénnen in vielen Bereichen und auf vielen Untergriinden zum Ein-
satz kommen. Entscheidend ist die richtige Vorbereitung des jeweiligen Untergrundes. Sie bestimmt wesent-
lich die optimale Darstellung und Leistungsfahigkeit des fertigen FuBbodens. Geeignete Untergriinde missen
nach den Regeln des Faches fest, rissefrei und dauerhaft trocken sein. MaBgeblich fiir die Beurteilung des
Untergrundes sind die Prifkriterien der DIN 18 365 “Bodenbelagarbeiten”. Dariiber hinaus sind die Hin-
weisblatter der Fachgremien der FuBbodenbranche zu beachten, insbesondere die Merkblatter der “Techni-
schen Kommission Bauklebstoffe im Industrieverband Klebstoffe e.V.” (TKB), erhaltlich unter

www.klebstoffe.com.

Nach den Priifkriterien der DIN 18 365 miissen Bedenken gegeniiber dem Auftraggeber angemeldet werden,
bei:

o groBere Winkel- und Ebenheitsabweichungen des Untergrundes als nach DIN 18202 zulassig,

e Risse im Untergrund,

* nicht geniigend trockener Untergrund nach Normenreihe DIN 18560,

e nicht geniigend feste, zu pordse und zu raue Oberflache des Untergrundes,

o verunreinigte Oberfliche des Untergrundes, z. B. durch Ol, Wachs, Farb-, Mértel- und Gipsreste,

e unrichtige Hohenlage der Oberflache des Untergrundes im Verhltnis zur Hohenlage angrenzender Flache
und anschlieBender Bauteile,

e ungeeignete Temperatur des Untergrundes,

¢ ungeeignetes Raumklima,

o fehlende Markierung von Messstellen bei beheizten FuBbodenkonstruktionen,
o fehlendes Aufheizprotokoll bei beheizten FuBbodenkonstruktionen,

o fehlender Uberstand des Randdammstreifens.

Untergriinde, insbesonders neue Estriche, miissen vor dem Einbau von Bodenbelagen hinreichend trocken
sein. Um dies sicherzustellen, sind méglichst kurz vor Beginn der Verlegearbeiten entsprechende Messungen

mit einem CM-Gerat durchzufiihren. Derzeit gelten folgenden maximalen Restfeuchtegehalte:

nicht beheizt mit FuBbodenheizung
Zementestriche 2,0 CM-% 1,8 CM-%
Calciumsulfat- ) .
[Calciumsulfatfliessestriche 0,5 CM-% 0.3 CM-%

In den meisten Fallen erfordern FuBboden eine mechanische Vorbereitung, meist in Form eines Schleifvor-
ganges sowie griindliches Absaugen mit einem Industriestaubsauger. Daran schlieBt sich die sach- und fach-
gerechte Vorbehandlung mit Vorstrichen und Spachtelmassen an. Fiir dichte, nicht saugfahige Untergriinde
(z. B. Gussasphaltestriche oder Beschichtungen) wird empfohlen, diese vor der Klebung des Nadelfilzbelages

mind. 2 mm mit spannungsarmen Spachtelmassen zu Uberziehen. Entsprechende Produktberatungen sind
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vom Verlegewerkstoffhersteller einzuholen.

VEBE

Altuntergriinde mit vorhandenen Klebstoff- und/oder Spachtelmassenresten miissen immer kritisch gesehen

werden. Altschichten sind vorzugsweise vollstandig zu entfernen, da Wechselwirkungen zwischen den Werk-

stoffen auftreten kénnen. Fiir die Behandlung solcher Untergriinde sollte immer eine Beratung von den tech-

nischen Abteilungen der Verlegewerkstoffhersteller eingeholt werden.

Bestmogliche Raumluftqualitdt nach Bodenbelagarbeiten setzt den Einsatz von sehr emissionarmen Produk-

ten, normgerechte Verlegebedingungen und vollstandig getrocknete Untergriinde, Grundierungen sowie

Spachtelmassen voraus.

2.2

Unterlagen

Bei Nadelfilz-Textilbeldgen wird im Privatbereich der Gebrauch von Unterlagen empfohlen. Unterlagen geben

dem Textilbelag eine langere Lebensdauer, eine erganzende Dampfung und eine verbesserte isolierende Wir-

kung. Auf beheizten FuBb6den reduzieren Unterlagen den Warmedurchgang zum Teil deutlich, was bereits in

der Planung zu beriicksichtigen ist.

Bei Verlegung von Nadelfilz in Objektbereichen raten wir von dem Einbau zusatzlicher Unterlagen grunds-
atzlich ab.

Fiir den Einsatz von Unterlagen sind folgende Punkte zu beachten:

Die Unterlage darf die Eigenschaften des Nadelflizbelages nicht negativ beeinflussen. Dies gilt im besonderen
MaBe fiir Bereiche, in denen Rollen (Biirostiihle, Mobilar) zum Einsatz kommen. Dariiber hinaus sind Eindriic-
ke z. B. von Stuhlbeinen, TischfliBen u. &. nicht zu vermeiden. Die Grenzen der mechanischen Eigenschaften
des Nadelfilzbelages diirfen nicht Gberschritten werden.

Die Priifung und Vorbereitung des Untergrundes muss - wie in Abschnitt 2.1 beschrieben - auch beim Einsatz
von Unterlagen erfolgen. Es gelten die selben Kriterien, z. B. hinsichtlich der Trockenheit, Stabilitét des Unter-
grundes u. w.

Sowohl die Unterlage als auch der Nadelfilzbelag miissen immer vollflachig fest verklebt werden. Im Zwei-
felsfall sind Probeverlegungen durchzufiihren.

Es ist zu beachten, dass Unterlagen in der Regel nicht saugfahig sind und dies bei der Klebstoffauswahl und -
verwendung unbedingt beriicksichtigt werden muss.

Im Falle leitfahiger FuBboden diirfen Unterlagen die Ableitung elektrostatischer Ladungen nicht beeintrach-
tigen.

Die Zulassung des Nadelfilzbelages hinsichtlich des Brandschutzes kann aufgrund der Verlegung auf Unterla-
gen aufgehoben sein. Dies muss bereits bei der Planung durch den Fachplaner berticksichtigt werden. Ggf.
sind gesonderte Kombinationspriifungen erforderlich.
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VEBE

3. Verlegung

Die Verlegung sollte von einem Fachbetrieb ausgefiihrt werden. Dabei sind die Vorgaben der DIN 18 365

“Bodenbelagarbeiten” sowie die anerkannten Regeln des Faches einzuhalten.

3.1 Raumklima

Die raumklimatischen Verhaltnisse haben groBen Einfluss auf das Verlegeergebnis und sind daher von ent-
scheidender Bedeutung. Die Vorgaben der DIN 18 365 Bodenbelagarbeiten fordern eine Mindestbodentem-
peratur von 15°C, eine Lufttemperatur von mind. 18°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von maximal 75 %.
Empfohlene, glinstige Bedingungen fir die Verarbeitung von Condor-Group Nadelfilzbodenbeldge sind
Raumtemperaturen zwischen 18°C und 22°C und Luftfeuchtigkeitsgehalte zwischen 40 % - 65 %. Fir ein

optimales Ergebnis sind diese Bedingungen drei Tage vor und sieben Tage nach der Verlegung einzuhalten.

Condor-Group Nadelfilzbodenbelage eignen sich fiir den Einsatz auf beheizten FuBbodenkonstruktionen.
Unterboden mit integrierter Fussbodenheizung miissen wahrend der Verlegearbeiten eine Oberflachentem-

peratur zwischen 18°C und 22°C aufweisen.

3.2 Verlegerichtung

GemaB DIN 18 365 “Bodenbelagarbeiten” ist die Verlegerichtung dem Auftragnehmer Uberlassen. Condor-
Group Nadelfilzbodenbeldge weisen auf der Riickseite eine Pfeilmarkierung auf, so dass die richtungsgleiche
Verlegung gewahrleistet ist. Sofern der Einbau des Bodenbelages auf Unterlagen erfolgt, miissen die StoBe

und Nahte von Oberbelag und Unterlage voneinander versetzt sein.

3.3 Zuschnitt

Der Zuschnitt des Textilbelages muss immer trocken und vor der Klebung erfolgen. Dazu sind die Belagsbah-
nen parallel mit ca. 3-5 cm Uberlappung auszurichten und entlang einer Stahlschiene als Doppelnahtschnitt
senkrecht in einem Arbeitsschritt mit einem Teppichmesser durchzuschneiden. Das einfache Aneinanderlegen
der unbeschnittenen Belagskanten ist nicht zuldssig. Eine andere Vorgehensweise kann zur Bildung offener

Nahte fiihren und ist daher zu vermeiden.

Bei Boden mit Intarsien sind die einzelne Elemente separat, unter Verwendung einer Stahlschiene zu schnei-

den. Ggf. Streifenschneider einsetzen.

3.4 Klebstoffe

Nadelfilzbodenbeldge in Bahnen missen grundsatzlich vollflachig verklebt werden. Dafiir sind ausschlieBlich
Produkte einzusetzen, die der jeweilige Klebstoffhersteller fiir diesen Belagstyp empfiehlt. Die Klebstoffe
mussen |6semittelfrei sein und tiber die EMICODE Klassifizierung EC1Plus “sehr emissionsarm” der Gemein-

schaft emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. GEV (www.emicode.com)
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verfiigen und/oder den Richtlinien des

VE BE
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VEBE

RAL UZ113 “Blauer Engel” entsprechen. Fiir die Verwendung der Klebstoffe sind neben den Regeln des Fa-
ches die produktbezogenen, technischen Merkblatter sowie die Sicherheitsdatenblatter der Hersteller zu

beachten.

Der Klebstoff, so wie alle anderen Materialien sind vor Verwendung vollstandig zu akklimatisieren. Besonde-
rer Augenmerk ist auBerdem auf die erforderliche Klebstoffmenge und die einzusetzende Auftragszahnung
zu richten. In der Regel werden Zahnungen der GroBe B1, B2 oder B3 (sieche TKB-Merkblatt Nr. 6 - “Spachtel-
zahnungen”) vorgegeben. Da Zahnungen einem VerschleiBB unterliegen, miissen sie je nach Abnutzungsgrad
rechtzeitig ausgetauscht werden, damit durchgangig die korrekte, erforderliche Klebstoffauftragsmenge
sichergestellt wird. Die hinreichende Benetzung der Belagsriickseite mit Klebstoff ist sorgfaltig zu kontrollie-

ren.

3.5 Klebung

Die Klebung beginnt immer bei der mittleren Belagsbahn. Die ausgelegten und zugeschnittenen Nadelfilz-
bahnen werden zur Raummitte zurlickgeschlagen. Zuerst sind zweckmaBigerweise die Bahnenhalften zu

bearbeiten, die an angrenzende Bereiche wie Tiirschwellen oder Zargen dicht geschnitten werden miissen.

AnschlieBend erfolgt der gleichmaBige Klebstoffauftrag mit Hilfe der vorgeschriebenen Zahnung auf die
freigelegte Flache. Dabei ist es wichtig, im angrenzenden Bereich der weiteren Bahnen doppelte Kleberschich-
ten oder Klebstoffliicken zu vermeiden. Der folgende Klebstoffauftrag muss daher exakt an die vorliegende

Klebstoffgrenze angearbeitet werden.

Unter Beachtung der vom Klebstoffhersteller vorgegebenen Abliiftezeit, insbesondere der offenen Zeit, ist die
Belagsbahn ohne Lufteinschluss in das Klebstoffbett einzulegen. Bahnenenden mit Wickelspannung sind
gegenzubiegen. Es kann erforderlich sein, Kopfenden oder Nahte bis zum Abbinden des Klebstoffs zu besch-

weren.

Sofort nach dem Einlegen des Nadelfilzbelages miissen die Flachen mit einer Walze (mind. 50 kg) angewalzt
werden. Nur auf diese Weise wird die ausreichende Klebstoffbenetzung und Klebung erreicht. Die Nahtberei-
che sind dabei besonders sorgfaltig zu behandeln. Nahtbereich nicht anreiben, da sichtbare Spuren entstehen

konnen. Das vollflachige Anwalzen nach einiger Zeit (ca. 15-30 Minuten) wiederholen.

Die fertig verlegte Fliche darf keinesfalls mit diffusionsbremsenden Folien o. A. abgedeckt werden, weil die

Wasserverdunstung des Dispersionsklebers behindert wiirde.

Nach vollstandiger Trockung des Klebstoff ist der Bodenbelag vor Verschmutzungen zu schiitzen.
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4. Leitfahige Verlegung VEBE

Die Verlegung eines leitfahigen Nadelfilzbodens ist auf allen Untergriinden nach Abschnitt 2.1 moglich. Es

bieten sich zwei alternative Verlegungen an:
o Auf Untergriinde, die mit einer speziellen Ableitschicht vorbereitet sind
o Auf Kupferbandfahnen

Je nach Vorgabe durch den Planer werden durch diese MaBnahmen z. B. elektrostatische Aufladungen von
Personen vermieden. Der Anschluss solcher Flachen an entsprechende Erdpotenziale/Erdleitungen ist aussch-
lieBlich von Elektromonteuren/Elektrikern vorzunehmen. Der Abstand von einer Erdungstelle zur nachsten
darf 10 m nicht tiberschreiten. Der verwendete Klebstoff darf die ableitfahigen Eigenschaften des Nadelfilzbe-

lages nicht negativ beeinflussen und muss ebenfalls leitfahig eingestellt sein.

4.1 Verlegung auf Ableitschicht

Fir die Herstellung einer leitfahigen Basis bieten Verlegewerkstofflieferanten spezielle, hochleitfahige, flussi-
ge Ableitschichten an, die - dhnlich einer Grundierung - vollflachig auf die belegreife Flache aufzutragen sind.
Auf die vollstandig getrocknete Leitschicht werden etwa alle 30 - 40 m2 Kupferbander von ca. einem Meter
Lange so aufgeklebt, dass sie aus der Flache herausragen und fiir einen Anschluss an das Erdpotenzial ver-
wendbar sind. Die Anschliisse legt der Fachplaner fest. Die Klebung wird mit einem leitfahigen Klebstoff wie

im Abschnitt 3.6 vorgenommen.

Bei der Klebung ist zu beachten, dass die Ableitschicht die Saugfahigkeit der Spachtelmassen deutlich redu-

ziert. Die Ablliftezeiten des leitfahigen Klebstoffs sind entsprechend anzupassen.

4.2 Verlegung auf Kupferbéander

Alternativ zum Einsatz einer Ableitschicht wie unter 4.1 beschrieben kdnnen Kupferbander langs unter jeder
Nadelfilzbahn installiert werden. Im Kopfbereich der Bahnen ist ein weiteres Kupferband zur Querverbindung
aufzukleben und fiir den Anschluss ans Erdpotenzial aus der Flache herauszufiihren. Vorzugsweise sollten
selbstklebende Kupferbander zum Einsatz kommen. Die Klebung mit einem leitfahigen Klebstoff kann auf die

so vorbereiteten Bodenflache wie gewohnt gemal3 den Vorgaben aus Abschnitt 3.6 erfolgen.
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5. Wichtige Hinweise VEBE

o Nach der Fertigstellung der Bodenbelagarbeiten, darf der Nadelfilzbodenbelag mindestens 24 Stunden nicht
belastet werden, um Beschadigungen oder Verschiebungen zu vermeiden. Ferner sollte dafiir gesorgt wer-
den, dass der Boden vor direktem Sonnenlicht, Strahlung von Warmequellen und starker Luftzirkulation ge-

schtzt wird.

o Um Beschadigung oder andere Beeintrichtigungen der Nadelfilzbelagkanten zu vermeiden, sind im Uber-

gang zu anderen Bodenbelagen geeignte Metallprofile vorzusehen.

o  Biirostiihle, die auf Nadelfilzbodenbeldgen zum Einsatz kommen, miissen mit harten Rollen (Typ H nach
DIN EN 12529) mit entsprechenden Abmessungen ausgeriistet sein. Bei hdherer Belastung ist es zweckma-
Big, Bodenschutzmatten aus Kunststoff zu verwenden, um Gebrauchsspuren und optische Beeintrachtigun-

gen zu vermeiden.

o Die spezielle Belags- und Faserkonstruktion eines Nadelfilzbelages kann je nach Raumklima zu Schrumpf-
und/oder Ausdehnungsverhalten des Bodenbelages fiihren. Bei relativen Luftfeuchtigkeiten groBer 70%
dehnt sich der Belag aus. Eine relative Luftfeuchtigkeit von weniger als 40% hat ein Austrocknen des Belages
zur Folge, was sich in Form von Schrumpfungen darstellen kann. Ggf. missen gegeniiber dem Bauher-
ren/Auftraggeber bereits im Rahmen der Priif- und Hinweispflichten Bedenken angemeldet werden, wenn

das zu erwartende Raumklima langerfristig unguinstig ist.

o Nach den Vorgaben der DIN 18 365 “Bodenbelagarbeiten” hat der Auftragnehmer eine schriftliche Pflegean-
leitung an den Auftraggeber zu Uberreichen. Die Reinigungs- und Pflegeanleitungen fiir Condor-Group Na-

delfilzbelage sind auf der Webseite www.condor-group.eu erhéltlich.
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6. Fragen - Antworten VEBE

Nach der Verlegung eines Teppichbodens gibt es haufig Riickfragen, die bereits im Vorfeld geklart werden

kénnen.

Anfrage Antwort

Es ist moglich dass einige Fasern aus der Oberflache des Bodens
UngleichmaBiges Faserbild herausschauen. Diese Fasern konnen ohne nachteilige Folgen
abgeschnitten werden.

Teile eines Bodenbelages konnen eine abweichende Faserricht-
ung aufweisen, wodurch optisch ein Farbunterschied entsteht. In
der Regel ist dies kein Farbunterschied, sondern eine Eigenschaft
des Bodenbelages.

Maglicher Farbunterschied

Nach der Verlegung eines Textilbelages kénnen sich tiberschiissi-
Lose Fasern ge Fasern l6sen. Diese Fasern lassen sich durch regelmaBiges
Staubsaugen beseitigen.

Sollten nach der Verlegung in Ihrem Teppichboden Unebenhei-
Falten im Nadelfilzboden ten oder Falten vorhanden sein, nehmen Sie bitte Kontakt mit
dem Verleger auf.
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7. Garantiebedingungen

Nach der Verlegung ist es besonders wichtig, das Endergebnis zu kontrollieren. Nachdem maximal 100 Qua-
dratmeter Nadelfilzbodenbelag verlegt worden ist, lasst sich in der Regel eine gute Produktbeurteilung vor-
nehmen. Sind dabei Abweichungen von den Produktspezifikationen festzustellen, muss Condor Group in-
formiert werden. Der weitere Einbau des Belages ist in diesem Fall nicht zulassig. Condor-Group wird versu-

chen, umgehend eine schnelle Lésung zu finden.

Falls die Verlegeanweisung nicht befolgt wird kann dies dazu fiihren, dass die Garantie fiir das Produkt er-
lischt. Bei Nichtbeachten der Verlegeanleitung und der daraus resultierenden Schaden oder Fehler ist die

Condor Group dafiir nicht verantwortlich.
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8. Support VEBE

Diese Verlegeanleitung ist auf unserer Website www.condor-group.eu/downloads als digitales Dokument
erhaltlich. Zusatzlich stehen dort unsere Reinigungs- und Pflegebroschiiren sowie weitere Informationen zum

Download bereit.

Antworten auf weitere Fragen oder ergdanzende Informationen stellt die ausfiihrende Fachfirma zur Verfi-
gung. Uber das Kontaktformular auf www.condor-group.eu kann auch direkt mit Condor-Group Kontakt

aufgenommen werden.
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