(a1 Edelbrechsand o-2mm. grau

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Brechsand eignet sich hervorragend fiir die Verfugung von
Pflaster und Terassenplatten im Garten- und Wegebau
Aufgrund seines gebrochenen Korns weist Brechsand eine
bessere Verzahnung als Natursand (Rundkorn) auf.
Das Material ist frei von Kalk- und Eisenanteilen,
kann demzufolge auch bei Naturstein ohne Probleme zum
Einsatz kommen.

TECHNISCHE DATEN

Material Edelbrechsand

Spezifikation 0—2 mm, grau, gewaschen
Schiittgewicht  ca. 1650 kg/cbm

ca.2—4kg/gm
abhangig von Fugenbreite/-tiefe/-anzahl

Lieferform 25 kg Gebinde
Art.-Nr.: 6008967

Verbrauch

@ Edelbrechsand zum Einkehren in die Fuge

Farbton: basalt-grau

' [©] Sable concassé de haute qualité a balayer dans les joints

gris basalte

(1 Sabbia frantumata di elevata qualita da applicare nelle giunture

Tonalita di colore: grigi

# Fijn brekerzand om in de voegen te vegen

att sopa ner i fogen

grd

@ Jemny zasypovy pisek pro sparovani dlazby a dlaZdic

ANWENDUNG R Je""W{Zélsypovyplesok na $karovanie dlazby a dlazdic

0 0 % Nisip de inalta cali sturilor
1. Diagonales Einfegen zur Fuge i ggncasare de inalta calitate pentru umplerea ro

2. Flache verdichten und ggfs. auffiillen
3. Uberschiissiges Material abfegen. Fertig!

HINWEIS

Fir offenporige Terrassenplatten und Pflaster nur bedingt
geeignet. Bitte priifen Sie stets vorab auch die Verarbeitungs-
hinweise des Bodenbelags. Bei Unsicherheit ist es immer
ratsam eine kleine Versuchsflache anzulegen um zu testen,
ob es durch das Fugenfiillmaterial zu Verschmutzungen oder
Verférbungen kommt.

0-2 mm

Manufactured for
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'HORNBACH Baumarkt-AG
Hormbachstrage 11
76879 Bomheim/Germany.
4 ‘wwwhornbach.com

ALLGEMEINER HINWEIS

Bei der Verlegung von Pflasterfléchen bitte entsprechend der Bautechnik allgemeine Verlegevorschriften einhalten. Jede verlegte
Pflasterflache muss mit einem Mindestgefélle von 2% eingebaut bzw. verarbeitet werden. Die fertig gestellte Pflasterflache sollte im
Nachgang der Verfugung vor Verunreinigungen und mdglichen Erdresten geschiitzt werden. Leichte Farbunterschiede kannen in sehr A - .
seltenen Féllen, bedingt durch die natiirliche Forderung im Produktionsprozess und abweichende Produktionschargen, entstehen.
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